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1 Probeninformation

Probenname Alkoxy 130
Chargen Nr. 00083679
Produktionsdatum 12/2015
Produkttyp Dichtmasse
Empfang des Prifmusters 21/01/2016

2 Kurz Bewertung der Ergebnisse

Verordnung oder Protokoll Konklusion

Fassung der Verordnung oder Protokoll

Franzésische VOC-Verordnung

Franzésische CMR Komponenten Erflllt

AgBB Erflllt
Belgische Regelung Erflllt
Indoor Air Comfort® Erfillt
EN 717-15 E1
BREEAM International Konform

Verordnung, Méarz und April 2011 (DEVL1101903D und
DEVL1104875A)

Verordnung, Méarz und April 2011 (DEVL1101903D und
DEVL1104875A)

AgBB, Februar 2015, DIBt, Oktober 2010
Koniglicher Erlass, Mai 2014 (C - 2014 / 24239)
Indoor Air Comfort 5.3a Méarz 2015

2004

GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions
from Building Products

Alle Details auf der Grundlage der Priifung und den direkten Vergleich mit Grenzwerten sind in den folgenden Seiten
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Janne R. Norup

Chémiker

Die Priifergebnisse gelten nur fiir die untersuchte(n) Probe(n).
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Thomas Bjerring
Analytical Service Manager

Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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