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weber.cal 286

Anwendungsbereich:
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Qualitatssicherung:

weber.cal 286 ist ein verarbeitungsfertiger, eingesumpfter Kalkputz
fir innen und auRRen auf weber.dur Unterputzen und weber.cal
Kalkunterputzen. Als Renovierungsmértel zum Uberziehen von trag-
fahigen, rissfreien Altputzen geeignet.

Produktbeschreibung:

weber.cal 286 ist ein werksmalRig hergestellter, mineralischer
Putzmortel.

Zusammensetzung:

Weilkalkhydrat, klassierte Sande, Luftporenbildner, Schichtsilikat,
Zellulose, Calciumstearat, Titandioxid, Dispersionspulver

Produkteigenschaften:

weber.cal 286

@ ist weichmacherfrei

@ ist [6semittelfrei

@ ist konservierungsmittelfrei

@ ist VOC-frei

@ ist frei von foggingaktiven Substanzen
@ zeigt antiseptisch Wirkung

@ ist hoch wasserdampfdurchldssig

@ ist wasserabweisend

@ haftet gut

@ hat eine widerstandsfiahige Oberflache

Druckfestigkeit: >1,5N/ mm?
Baustoffklasse: A
Wasseraufnahmekoeffizient w: <05 kg/m* -vh
Festigkeitsklasse: (@]

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p: 10

weber.cal 286 unterliegt einer standigen Giitekontrolle durch
Eigeniiberwachung.

Besondere Hinweise:

@ weber.cal 286 ist ein mineralischer Putzmértel auf Kalkbasis. Im
Zuge des natiirlichen Reifeprozesses versteift das Produkt. Durch
sorgfaltiges Aufriihren entsteht eine geschmeidige, verarbeitungs-
fahige Konsistenz, die bei Bedarf mit etwas Wasser eingestellt
werden kann. Dem Putzmortel diirfen keine Zusatze zugemischt
werden.

@ Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmértels
darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des
Putzgrundes nicht unter +5° C absinken.

@ Der frisch angetragene Putz ist zu schiitzen vor:

-Regen, um u.a. Ausbliihungen zu vermeiden
-schnellem Feuchtigkeitsentzug, um eine optimale Erhartung
sicherzustellen.

@ Fiir die Anwendung und Ausfiihrung gelten die DIN 18 350 VOB,
Teil C und DIN V-18 550.

@ Der Farbton des ausgetrockneten weber.cal 286 kann durch
natiirliche Schwankungen im Rohstoff, durch die Putzstruktur, den
Ausfiihrungs- und Austrocknungsbedingungen von unseren
Farbtonkarten und Mustern abweichen. Dies stellt aber keine
Qualitatsminderung oder berechtigte Materialbeanstandung dar.

@ Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der
Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch
Probeflachen am Objekt zu ermitteln.

@ Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

@ Material fiir ein Objekt moglichst auf einmal bestellen. Sind
Nachlieferungen notwendig, muss der Rest des alten Materials mit
dem neuen gemischt werden.
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Mineralischer, verarbeitungsfertiger,
eingesumpfter Kalkputz zur
Herstellung feiner, widerstandsfahiger
Putzoberflachen

Untergrundvorbereitung:

@ Der Unterputz bzw. Untergrund muss planeben abgezogen sein.
Um eine gleichmafRige Absaugung zu gewahrleisten, muss der
Putzgrund mit weber Fluat oder mit weber Putzgrund grundiert
werden.

@ Standzeiten des jeweiligen Putzgrundes beachten.

Verarbeitung:

® Maschinell:
weber.cal 286 kann mit allen offenen Feinputzmaschinen ver-
arbeitet werden.

@ Von Hand:
weber.cal 286 muss mit einem langsam laufenden Riihrgerat gut
aufgeriihrt werden. Gegebenenfalls kann der Fertigputz mit etwas
Wasser auf eine verarbeitungsgerechte Konsistenz gebracht werden.

weber.cal 286 auf den Untergrund
in einer Putzdicke von 2-3 mm auf-
bringen.

Aufgetragenes Material je nach

gewlinschter Struktur mit einem fei-

nen oder groben Schwammbrett fil- \&
zen.

Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansatzen nicht mit ver-
schiedenen Werkzeugen arbeiten, nass in nass arbeiten und angezogene
Flachen nicht mehr nachreiben. Um Geriistansatze zu vermeiden, gleich-
zeitig - in Gerlistlagen versetzt - arbeiten. Zusammenhangende Flachen
am gleichen Tag fertig stellen. Ungeachtet dessen kann es bei gefilzten
Putzen zu leichten Struktur- und Farbunterschieden kommen.
Gegebenenfalls muss ein Anstrich mit weber.cal Silikatinnenfarbe
oder weber.ton variosil Silikatfassadenfarbe vorgenommen werden.
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weber.cal 286

Auf weber.dur Unterputzen, weber.cal
Kalkunterputzen

Als Renovierungsputz auf tragfahigen
Altputzen

Fiir innen und auflen

Verarbeitungsfertig, eingesumpft
Fiir ein gutes Raumklima - VOC-frei

Antiseptisch, schimmelpilzhemmend

Kérnung:
0,5;1,0 mm

Farbtoéne:

0010 (weil3), 2000090, 6300097, 6000093, 4100093,
2900080, 3000070, 2500095, 6200093, 5100080,
4800080, 2800093, 3000093

Verbrauch: / Ergiebigkeit:
bei 3 mm Schichtdicke:
ca. 4,0 kg/m* ca.50m*/20Kkg

Verpackungseinheit:
Eimer zu 20 kg
Paletten zu 24 Eimer

Lagerung:
Bei trockener, frostfreier Lagerung (auf Palette oder
Holzrost) ist das Material bis zu 1Jahr lagerfahig.
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