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Ermittlung von SILVERSTAR Verglasungskennwerten  versionsinformationen

Programm 3.10
Die nachfolgenden Verglasungskennwerte wurden mit Hilfe des Programmes SILVERSTAR glaCE berechnet. Datenbank 3.17

Ausgabeformat 3.11

Projekt:

Firma: Josko fenster und Turen GmbH

Bearbeiter: Ing. Johann Ecker

Kunde:

Produkt:

Datum: 02.12.2014

Verglasung: e

Neigungswinkel: 90° “UROFLOAT 4 mm
EN2plus
& Ar 90 16 mm

EUROFLOAT 4 mm
Ar 90 16 mm
ENZ2plus
EUROFLOAT 4 mm

Bemerkungen: —— —

Ermittelte Verglasungskennwerte:

Warmedurchgangskoeffizient UQ: 0.0 W/m<K EN6/73:2011

Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): 53 %

Lichttransmissionsgrad: 4 %

Lichtreflexionsgrad (aul3en): 14 %

Lichtreflexionsgrad (innen); 14 %

Lichtabsorptionsgrad: 12 %

Direkter Strahlungstransmissionsgrad: 45 %

Direkter Strahlungsreflexionsgrad (aulden): 28 Y%

Direkter Strahlungsabsorptionsgrad: 28 % EN410:2011

Sekundarer Warmeabgabegrad nach innen: 8 Y%

UV-Transmissionsgrad: 15 %

UV-Reflexionsgrad: 20 %

UV-Absorptionsgrad: 65 %

Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission). 906

Selektivitat (Lichttransmissionsgrad / g-Wert): 1.4

Durchlassfaktor (b-Faktor, g-Wert / 0.87): 60 %

Durchlassfaktor (b-Faktor, g-Wert / 0.8): 66 %

Die angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte und kdnnen ohne Ankindigung Anderungen unterliegen.
Sie stellen keine Garantie fur die Leistung der Verglasung dar.
Die Berechnung erfolgt gemald den europaischen Normen EN 410:2011 und EN 673:2011.




