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Analysenbericht 

 

Aufgabenstellung: 4 Polystyrol Proben sollen auf das Vorhandensein des 

Flammschutzmittels HBCD untersucht werden 

 

Probe Beschreibung 

1 Thermowhite Recycling-Granulat 

2 Thermowhite R/N-Granulat (50% Neugeschäumtes / 

50% Recycling-Granulat) 

3 Thermowhite XPS-Granulat (aus XPS-Abfall) 

4 Thermowhite XPS-Granulat (ausEPS-Abfall) 

 

Methode: 

 Proben wurden bei 130°C für 5 min mit 10 ml Acetonitril in HS-Vial extrahiert 

 Abkühlen der Proben für 60 min 

 GC/MS-Messung des Extrakts  

Temperaturprogramm: 2 min bei 40°C, 18°C/min auf 330°C 

m/z = 15-600 

Ergebnis: 

Es konnte in keiner der Proben HBCD nachgewiesen werden. 

Die Chromatogramme sind im Anhang beigelegt. 
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Probe 2 

  

RT: 1.49 - 19.12
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RT: 1.48 - 19.14
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Probe 4 

RT: 1.48 - 19.13
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RT: 1.64 - 19.13
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